SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

Verlegeempfehlung von keramischen Fliesen,
Glasmosaik und -fliesen im Schwimmbecken-
bereich mit Abdichtung ARDEX SK 100 W

Dieses Merklatt dient fur Praktiker (Fliesenleger) als Checkliste fiur die wichtigsten, zu
berlicksichtigenden Punkte und wurde von der ARDEX Baustoff GmbH erstellt.

1. Betonbeckenoberflache:
Der Untergrund muss tragfahig (schwingungsfrei) und frei von Staub und Trennmittel
sein. Die Oberflache muss trocken sein.

a) Uberpriifung des Untergrundes auf Ebenflachigkeit. Die Priifung wird vom Fliesen-

leger durchgefiihrt.
Schwimmbecken (Boden/Wand) Schwimmbeckenumgang (Boden)

* It. ONORM DIN 18202 - Toleranzen im Hoch- |« It. ONORM DIN 18202 - Toleranzen im Hoch-
bau (Tabelle 3, 1/2, Zeile 4; begrenzt bis 5 mm bau (Tabelle 3, Zeile 4)

Gber dem gesamten Becken) » Geféllesituation 2 - 3 %
» Beckenkonstruktion winkeltreu It. Planvorgabe | e Berlcksichtigung von unterschiedlichen
(Boden/Wand und Wand/Wand) Belagsdicken im Estrichniveau

* Rinnenauflager Wiesbadener Rinne: +/- 2 mm
* Rinnenauflager Finnische Rinne: +/- 2 mm
» Beckenkopfausfiihrung Finnische Rinne:
+/-2 mm
e Stufen: exakte Steigungsverhaltnisse: +/- 1 mm

b) Wenn Unebenheiten tiber 5 mm vorhanden sind, ist vor der Abdichtung ein
Ausgleich notwendig.

c) Vor dem Ausgleichen ist eine Untergrundvorbereitung erforderlich (Sandstrahlen,
Schleifen etc.) bis eine Haftzugfestigkeit von mindestens 1,0 N/mm? gegeben ist.
Ein verlegereifer Untergrund ist von der Auftraggeberseite an den Auftragnehmer zu
Ubergeben.

d) Ausgleichsarbeiten sind mit ARDEX AM 100 Ausgleichsmortel (It. Merkblatt)
durchzufiihren. Ausgleichsschichten bis 50 mm sind in einem Arbeitsgang maoglich.

2. Abdichtung:

a) Zunachst wird eine Schicht ARDEX 849 L Dichtkleber vollflachig aufgetragen.

b) In den noch nassen Dichtkleber werden die ARDEX SK 100 W Dichtbahn flir
Wand- und Bodenflachen und das ARDEX SK TRICOM Dichtset fir Ecken und
Abfllsse eingearbeitet.

c) Die StoBe der ARDEX SK 100 W Dichtbahn werden stumpf gestoBen. In diesem
Bereich wird das ARDEX TRICOM Dichtset mit ARDEX 8+9 Dichtkleber verklebt.
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d) Vor den weiteren Arbeiten wird eine Dichtheitsprobe tber einen Zeitraum von
2 Wochen empfohlen.

3. Verlegung:

a) Material (je nach Beanspruchung und Verlegematerial) : ARDEX WA Epoxikleber,
ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber, ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber weil3

b) Die Verlegung der Fliesen muss ,voll satt” erfolgen.

c) Hinweis: Mosaikfliesen vorderseitig mit Papier verklebt.

4. Verfugung:

a) Material (je nach Beanspruchung): ARDEX WA Epoxifuge, ARDEX RG 12 1-6
Feine Epoxifuge, ARDEX ST Naturstein-Silicon

b) Vorhandene Bewegungsfugen sind zu ibernehmen und elastisch zu verfugen.
Anschlussbereiche im Boden, an der Wand und in der Ixe sind ebenfalls elastisch
herzustellen.

c) Elastische Fugen in den Fliesenflachen sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich
sind je nach Figuration des Beckens herzustellen (Spannungsabbau).

d) Herstellung der kapillarbrechenden Fuge mit ARDEX FB GieBharz bei Beckenkdpfen
laut Herstellerangaben.

5. Inbetriebnahme:

a) Die Epoxidharzfuge ist nach sieben Tagen chemikalienbestédndig und sollte daher
davor nicht belastet werden.

6. Uberwinterung von Freibecken:

a) Die Uberwinterung von Freibecken hat laut Bundesfachverband &ffentlicher Bader
E.V. Merkblatt B 66 zu erfolgen.

Wir Gbernehmen die Gewéhr fiir die einwandfreie Qualitdt unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungs-
empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie kénnen jedoch nur allgemeine
Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen
und die Ausflihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards,
Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, kénnen zu spezifischen Verarbei-
tungsempfehlungen fiihren.
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